	Часть 4. Состояние и использование минерально-сырьевой
базы Российской Федерации


	Хромовые руды
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Прогнозные ресурсы хромовых руд России составляют 486.1 млн т, или 3% мировых, в том числе 160.9 млн т – категории Р1, 204.2 млн т – категории Р2, 121 млн т – категории Р3. Балансовые запасы хромовых руд России составляют 41.9 млн т (0.5% мировых), в т.ч. разведанные – 13.5 млн т, предварительно оцененные – 28.4 млн т. Основная часть запасов и ресурсов сосредоточена на севере европейской части страны и на Урале. Руды в основном низкосортные; высокохромистые богатые руды металлургических сортов составляют лишь 9% прогнозных ресурсов (43 млн т).
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Распределение прогнозных ресурсов хромовых руд
по субъектам РФ, млн т
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Распределение запасов хромовых руд по субъектам РФ, тыс.т

Доля металлургических сортов в запасах невелика, основная масса хромитов относится к огнеупорным и химическим типам руд. Среднее содержание Cr2O3 в рудах России – менее 27% (в ЮАР – 37%, в Зимбабве – 43%, в Казахстане – 50%). Почти две трети запасов сосредоточено в неосвоенном районе Республики Карелия.

Государственным балансом учтено восемь месторождений хромовых руд, одно из которых (Хабарнинское в Оренбургской области) – только с забалансовыми запасами. Практически все балансовые запасы хромовых руд находятся в распределенном фонде недр. Исключение составляют три россыпи Сарановской группы (Пермская область) с суммарными запасами 59 тыс.т (0.1% российских).

Главное Сарановское месторождение в Пермской области является основным источником хромитового сырья в стране. Руды преимущественно огнеупорных сортов, со средним содержанием Cr2O3 – 39%. Доля в балансовых запасах России – 15%. Держателем лицензии на добычу является АООТ «Сарановская шахта «Рудная».

В 2002 г. поставлено на Государственный баланс Аганозерское месторождение хромитов в Республике Карелия. Месторождение крупное – 26.6 млн т (63% балансовых запасов хромовых руд России), хромиты низкого качества (22.65% Cr2O3). Лицензия на его разработку принадлежит ОАО «Карелмет».

Геологоразведочные работы на средства федерального бюджета в 2002 г. велись на трех объектах. По Южно-Мончегорскому объекту в Мурманской области оценены прогнозные ресурсы хромовых руд категории Р2 в количестве 0.5 млн т (при планируемых 10 млн т). Поисковые работы на хромиты на наиболее перспективной площади – в северной части Войкаро-Сыньинского массива (Ямало-Ненецкий АО) – дали прирост прогнозных ресурсов категории Р1 в 2 млн т; работы будут продолжены. При поисках хромитов в пределах Эргакского массива (Красноярский край), финансируемых также и краевым бюджетом, получены отрицательные результаты.

За счет средств субъектов РФ и/или собственных средств предприятий работы проводились в Челябинской и Свердловской областях, Республике Карелия.

В Челябинской области ГУП «Южуралгеологоразведка» проводились поисковые и поисково-оценочные работы в пределах Татищевского массива, прирост запасов и прогнозных ресурсов категорий С2-Р1 составил 12 тыс.т. Поисковые работы на Успеновском массиве показали его перспективность на обнаружение новых хромоворудных залежей. В результате оценочных и разведочных работ на Волчьегорском (Уфалейский массив) и Верблюжьегорском (одноименный массив) месторождениях ожидается прирост запасов не менее 10-15 тыс.т и 5 тыс.т хромовых руд соответственно.

В Свердловской области в центральной части Алапаевского массива ЗАО «Уралхром» проводило оценочные и разведочные работы на месторождениях Курмановское, Горемычное и Малая Круглышка; на последнем разведано 7 тыс.т хромовой руды категории С1. В северной части Алапаевского массива в результате эксплуатационных разведочных работ, проведенных ООО «Качкинское» на месторождении III-Поденный рудник, получен прирост запасов категории С1 в 12 тыс.т. На перспективных площадях Восточно-Тагильского и Первомайского массивов велись поисково-оценочные работы, получен прирост запасов хромовых руд категорий С1+С2 в количестве 25 тыс.т.

В Республике Карелия продолжались прогнозно-поисковые работы в пределах Бураковского массива (объект «Шалозерская площадь»).

Благодаря активным ГРР в последние годы прирост запасов хромовых руд превышает их погашение. Прирост разведанных запасов в 2002 г. составил 7.6 млн т благодаря тому, что поставлено на баланс Аганозерское месторождение в Республике Карелия; в то же время 547 тыс.т разведанных запасов Главного Сарановского месторождения переведены в категорию С2. На этом объекте ведется добыча сырья, которая приростом запасов не компенсируется.

В течение последнего десятилетия прирост разведанных запасов в целом по стране всегда был выше уровня добычи (с учетом потерь при добыче). Наибольший прирост балансовых запасов хромовых руд получен в 1998 г., когда было поставлено на Государственный баланс Сопчеозерское месторождение в Мурманской области, и в 2002 г. (Аганозерское месторождение, Республика Карелия).

В 2002 г. велась подготовка к освоению месторождения Аганозерское в Карелии (компания ОАО «Карелмет») и участков для подземной отработки месторождения Южно-Сарановское в Пермской области (ООО «Нефтехимснаб»).

Добыча хромовых руд в России начиная с 1999 г. растет и в 2001 г. достигла уровня 1991 г.

За пятилетие 1998-2002 гг. в стране добыто 649 тыс.т хромитов (11% разведанных запасов 1998 г.); потери при добыче составили 123 тыс.т (2%); прирост запасов категорий А+В+С1 в результате ГРР за этот период составил 9166 тыс.т (152%).
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Динамика движения запасов хромовых руд в 1993-2002 гг. по состоянию на конец года, млн т
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Динамика добычи и годовых приростов запасов хромовых руд
в 1993-2002 гг., тыс.т

Добыча хромитов в России в 2002 г. осуществлялась на шести месторождениях (в основном на Урале) и составила 212 тыс.т, это на 37% больше, чем в 2001 г.

Кроме того, компания ОАО «Конгор-Хром» продолжала начатую в 1996 г. добычу богатых хромовых руд на Рай-Изском месторождении в Ямало-Ненецком АО, не учитываемом Госбалансом; примерный уровень её в 2002 г. – 25-35 тыс.т руды.
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Распределение добычи хромовых руд по субъектам РФ
в 2002 г., тыс.т
Примечание: * добыча из месторождения, не учитываемого Госбалансом, данные из неофициальных источников
Производство хромовых концентратов ведется непосредственно на добывающих предприятиях. В 2002 г. в России произведено примерно 158 тыс.т хромовых концентратов (на 61% больше, чем в 2001 г.). Наибольшее количество этой продукции – 87 тыс.т, или 55% выпущенной в России, произведено для собственных нужд компанией ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» из сырья двух мелких месторождений, за этот год полностью выработанных. АООТ «Сарановская шахта «Рудная», в 2002 г. разрабатывавшая Главное Сарановское месторождение в Пермской области, произвела 64.3 тыс.т хромового концентрата (около 40% выпущенного в России). Небольшое количество концентратов получили из добытых хромитов в Свердловской области ООО «Качкинское» и ГП «Алапаевский асбестовый рудник». В Мурманской области добытые компанией ОАО «Кольская ГМК» хромовые руды Сопчеозерского месторождения складировались.
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Динамика производства товарной хромовой руды из месторождений, учитываемых Госбалансом, в 1993-2002 гг., тыс.т

Главным продуцентом товарной хромовой руды в России является АООТ «Сарановская шахта «Рудная». Ее мощности по производству товарной руды оцениваются в 160 тыс.т/год, текущее производство не превышает 100 тыс.т/год. Обеспеченность компании разведанными запасами хромитов Главного Сарановского месторождения составляет 20-25 лет в расчете на текущий уровень производства, а с учетом запасов категории С2 – 57 лет. Запасы Сарановской группы россыпей, где добыча с 1997 г. не ведется, могут разрабатываться в течение 12 лет (при уровне погашения запасов 1996 г.).

Кроме того, хорошие перспективы в производстве товарной хромовой руды имеют ОАО «Кольская ГМК» (подразделение ОАО «ГМК “Норильский никель”»), проводящая разведку с ограниченной добычей хромитов на Сопчеозерском месторождении в Мурманской области (13% балансовых запасов РФ) и ОАО «Карелмет» (контрольным пакетом его акций владеет ОАО «МНПО "Полиметалл"»), подготавливающее к освоению Аганозерское месторождение в Республике Карелия (63% балансовых запасов), а также компания ОАО «Конгор-Хром» (контрольный пакет акций принадлежит ОАО «Ямальская горная компания», 20% акций – ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»), ведущая геологическое изучение и опытно-промышленную разработку пока не учитываемого Государственным балансом Рай-Изского месторождения (около 18 млн т разведанных и предварительно оцененных запасов).

Большая часть хромового концентрата, выпускаемого АООТ «Сарановская шахта «Рудная», направляется на Серовский завод ферросплавов, где из него производится феррохром, 80% которого расходуется на выплавку нержавеющих сталей.

Практически все производство феррохрома в России сосредоточено на Урале, где его выпускают Челябинский электрометаллургический комбинат (47% российского производства феррохрома), Серовский (51%) и Ключевский (2%) заводы ферросплавов; их суммарная мощность превышает 400 тыс.т/год, но из-за нехватки руды используется на 60-70%. По объемам производства феррохрома Россия находится в числе мировых лидеров. Большая часть российского производства нержавеющей стали также сосредоточена в Уральском регионе; мощности оцениваются в 730 тыс.т/год (основной их частью владеет ОАО «Мечел» в г.Челябинск) и используются всего на 13-15% из-за резкого спада ее потребления в 90-е годы.

Внутренний спрос на товарные хромовые руды удовлетворяется за счет собственного производства только на 10-15%. Недостающие объемы хромовых концентратов Россия импортирует, в основном из Казахстана и Турции.

Потребность сталелитейной промышленности в феррохроме при существующем уровне выпуска нержавеющей стали в России полностью удовлетворяется уральскими производителями. Около 60% выпущенного в стране феррохрома экспортируется.
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Динамика производства товарных хромовых руд и их импорта
в 1992-2001 гг., тыс.т
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Динамика производства, импорта и экспорта феррохрома
в 1992-2001 гг., тыс.т

Несмотря на низкое качество российских запасов и ресурсов хромитов, их количество значительно, кроме того, возможно обнаружение новых промышленных месторождений, для чего необходимо последовательное опоискование всех перспективных площадей, в первую очередь, на Урале, в Карелии и Читинской области.

Освоение известных объектов с бедными рудами может удовлетворить спрос отечественных потребителей хромового сырья, но для этого необходимы разработка и внедрение рациональных технологических схем обогащения низкохромистых руд, что позволило бы получать из них концентраты высокого качества.
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