	Часть 4. Состояние и использование минерально-сырьевой
базы Российской Федерации


	Редкие металлы
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Ниобий

Прогнозные ресурсы пентоксида ниобия в России оцениваются в 292.6 тыс.т, РФ занимает по этому показателю второе месте после Бразилии. Прогнозные ресурсы сосредоточены в Иркутской области (категории Р1 – 258.6 тыс.т) и в Красноярском крае (категории Р1 – 20 тыс.т, категории Р1 – 14 тыс.т).

По количеству балансовых запасов пентоксида ниобия Россия также занимает второе место в мире после Бразилии. Более 65% руд сосредоточено в Восточной Сибири, около 30% приходится на Мурманскую область.
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Распределение извлекаемых запасов ниобия
по субъектам РФ, усл.ед.

Руды ниобия в России в основном низкосортные; среднее содержание пентоксида ниобия в прогнозных ресурсах – 0.3-0.9%, в разведанных запасах – 0.2% (в рудах Бразилии – 2.5%). Большая часть их представлена комплексными ниобий-танталовыми рудами, из которых, как правило, возможно получение лишь коллективных тантал-ниобиевых концентратов, продукты передела которых пользуются  ограниченным спросом. Промышленные минералы представлены большей частью колумбитом, получение главного продукта товарного продукта передела ниобиевых руд – феррониобия из таких руд сложнее, чем из пирохлоровых. На долю последних приходится не более 9% балансовых запасов России.

Государственным балансом учитывается 29 месторождений ниобия в комплексных рудах. Около 95% запасов сконцентрировано в четырех объектах: Белозиминском (около 38% запасов) в Иркутской области, Улуг-Танзекском (около 17%) в Республике Тыва, Ловозерском (более 26%) в Мурманской области и Катугинском (около 10%) в Читинской области. Все, кроме Улуг-Танзекского, находятся в распределенном фонде недр.

Основную ценность Белозиминского апатит-редкометального карбонатитового месторождения представляют гидрослюдистые коры выветривания с пирохлором и колумбитом, где среднее содержание Nb2O5 в руде составляет 0.5%, содержание суммы TR2O3 – до 3%. Руды могут отрабатываться открытым способом. Более 60% запасов сосредоточено в коренных рудах. Месторождение находится в нераспределенном фонде.

Ловозерское месторождение лопаритовых руд в нефелиновых сиенитах до настоящего времени является в России основным поставщиком технического пентоксида ниобия. Руды комплексные, содержат 0.24% Nb2O5, 1.12% суммы TR2O3, 0.019% Ta2О5. Лицензия на его разработку принадлежит ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания».
Второй разрабатываемый на ниобий объект в России – Татарское месторождение пирохлор-апатитовых руд в линейно-площадных корах выветривания карбонатитов (Красноярский край). Оно относится к мелким, но содержание Nb2O5 в его рудах сравнительно высоко – 0.7%. Недропользователем является ОАО «Стальмаг» – дочернее предприятие ОАО «Северсталь».

Геологоразведочные работы за счет средств федерального бюджета на ниобийсодержащих объектах в 2002 г. не проводились, прироста запасов не получено. ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания» вела переоценку запасов лопаритовых руд Ловозерского месторождения.

За период с 1991 г. разведанные запасы ниобия в России выросли незначительно, за счет постановки на Государственный баланс в 2000 г. участка Томторского месторождения в Республике Саха (Якутия).
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Динамика движения запасов ниобия в 1991-2002 гг., усл.ед.
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Динамика добычи ниобиевых руд в 1991-2002 гг., усл.ед.

Основная часть ниобиевого сырья в России (в 2002 г. – около 50%) добывается компанией ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания» на одноименном месторождении. В 2001 г. началась добыча на Татарском месторождении, на котором в 2002 г. было добыто 130 тыс.т руды.

В 2002 г. добыча ниобия в России выросла по сравнению с 2001 г. примерно на 5% и составила около 35% добычи 1991 г.

Производство феррониобия ведется в РФ только на Ключевском ферросплавном заводе (ОАО «Ключевский завод ферросплавов») в Свердловской области. Получение пентоксида ниобия из лопаритовых концентратов осуществляется на Соликамском магниевом заводе (ОАО «Соликамский магниевый завод») в Пермской области. Более 90% ниобиевой продукции завода экспортируется, главным образом в США, Японию и европейские страны.

Основная часть феррониобия используется в производстве низколегированных конструкционных сталей, применяющихся в мосто-, судо- и автомобилестроении, а также в производстве труб большого диаметра для газо- и нефтепроводов.

Спрос на ниобий в России очень низок, но он, очевидно, будет расти, так как даже без учета строительства новых трубопроводов, только для изготовления труб, необходимых для замены отслуживших свой срок, требуется не менее 1000 т ниобия в год.

В России имеются значительные запасы ниобия, в том числе в объектах, разработка которых, при государственной поддержке, могла бы быть рентабельной и, кроме того, дала бы возможность развивать инфраструктуру восточных районов России. К таким объектам относятся прежде всего Белозиминское и Большетагнинское (богатые руды) карбонатитовые месторождения в Иркутской области.

Тантал

Прогнозные ресурсы пентоксида тантала категории Р1 в России оцениваются в 16.8 тыс.т в двух месторождениях Иркутской области – Зашихинском и Отбойном.

По запасам тантала Россия занимает первое место в мире. Около трети их локализовано в Мурманской области, остальное – в Восточной Сибири.
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Распределение балансовых запасов тантала
по субъектам РФ, усл.ед.

Руды тантала в России преимущественно низкокачественные; содержание пентоксида тантала в них в 1.5-2 раза ниже, чем в рудах зарубежных эксплуатируемых месторождений. Кроме того, в ряде стран разрабатываются в основном рыхлые образования кор выветривания, в то время как основу минерально-сырьевой базы тантала России составляют коренные объекты. Более 90% запасов заключено в комплексных тантал-ниобиевых рудах с бериллием, литием, рубидием, цезием и редкоземельными металлами. На долю собственно танталовых месторождений, с отношением Nb2O5 к Ta2O5 менее 5, приходится всего 6% запасов.

Запасы тантала в России учтены в 28 месторождениях. Основная часть разведанных запасов сконцентрирована в трех из них: Улуг-Танзекском (37%) в Республике Тыва, Ловозерском (23%) в Мурманской области и Катугинском (14%) в Читинской области.

Улуг-Танзекское и Катугинское месторождения в щелочных метасоматитах являются комплексными, их руды содержат минералы тантала, ниобия и редких земель, циркон, литиевые слюды. Среднее содержание Та2О5 в рудах Улуг-Танзекского месторождения – 0.016%, Катугинского – 0.021%; те и другие содержат до 0.9% суммы TR2O3. Катугинское месторождение находится в распоряжении ОАО «Забайкальский ГОК», Улуг-Танзекское – в нераспределенном фонде недр.

Руды Этыкинского и Орловского месторождений в Читинской области танталит-микролитовые со средним содержанием Та2О5 0.013%. Этыкинское месторождение отрабатывает ОАО «Забайкальский ГОК».

Подготовительные работы к освоению месторождения тантала Вишняковское в Иркутской области ведет фирма «Агродорспецстрой».
Геологоразведочные работы на тантал за счет средств федерального бюджета в 2002 г. не проводились и прироста запасов не было. ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания» вела переоценку запасов лопаритовых руд Ловозерского месторождения.

По сравнению с 1991 г. запасы тантала России изменились весьма незначительно.
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Динамика движения запасов тантала в 1991-2001 гг., усл.ед.
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Динамика добычи танталовых руд в 1991-2002 гг., усл.ед.

Добыча тантала в 2002 г. составила около половины уровня 1991 г., а по сравнению с 2001 г. снизилась на 15%. Резкое падение добычи отмечалось в середине 90-х годов; с 1999 г. она начала возрастать, в основном, за счет ее увеличения на Этыкинском месторождении.

Производство концентратов ведется непосредственно на местах добычи.

Лопаритовые концентраты производства ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания» перерабатывает Соликамский магниевый завод – единственное в России предприятие, выпускающее пентоксид тантала (около 55 т/год). Концентраты Этыкинского ГОКа до последнего времени складировались, но в 2003 г. на Забайкальском ГОКе пущено в строй первое и пока единственное в России предприятие по гидрометаллургическому переделу танталового сырья, и складированные концентраты начали перерабатывать в танталовую продукцию. Мощности нового предприятия позволяют получать ежегодно до 40 т тантала.
Компания ОАО «Забайкальский ГОК» входит в корпорацию ОАО «ТВЭЛ» Минатома РФ.

Тантал используется главным образом для производства малогабаритных конденсаторов, которые применяются при изготовлении мобильных телефонов, ноутбуков, игровых приставок и др., а также продукции военно-промышленного комплекса.

Минерально-сырьевая база тантала России значительна, но ее освоение требует внедрения эффективных технологий, позволяющих вести комплексную переработку руд с извлечением всех попутных компонентов, среди которых тантал обычно составляет в стоимостном выражении порядка 40%.

Редкоземельные металлы

Прогнозные ресурсы редкоземельных металлов (РЗМ) России составляют около 70 тыс.т, в том числе категории Р1 – 30.6 тыс.т, Р2 – 19.6 тыс. т, Р3 – 20 тыс.т. Они прогнозируются в основном на Урале, большая часть их связана с редкоземельными корами выветривания алюмосиликатных пород.
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Распределение прогнозных ресурсов РЗМ по субъектам РФ, тыс.т

Балансовые запасы редкоземельных металлов России составляют около 28 млн т ΣTR2O3, что эквивалентно 18% мировых. Не менее двух третей балансовых запасов сосредоточено в Мурманской области, шестая часть – в Якутии.
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Распределение извлекаемых запасов РЗМ по субъектам РФ, тыс.т

Преобладающая часть запасов редкоземельных металлов сконцентрирована в бедных комплексных рудах – апатитовых и редкометальных и учитывается в качестве запасов попутных компонентов. Среднее содержание ΣTR2O3 в рудах российских месторождений низкое – 0.32%. Исключение составляет уникальное Томторское месторождение на северо-западе Республики Саха (Якутия), где содержание ΣTR2O3 в рудах составляет 9.53%, в том числе иттрия – 0.59%.

Балансовые запасы РЗМ учтены в 15 месторождениях. Важнейшие из них – Ловозерское (Мурманская область), Катугинское (Читинская область), Томторское (Республика Саха (Якутия), из которых в распределенном фонде находятся первые два; с получением РЗМ отрабатывается только Ловозерское месторождение.

В 2002 г. в результате проведенных за счет средств федерального бюджета прогнозно-поисковых работ переоценены ресурсы категорий Р1 и Р2 на иттриеносных корах выветривания Сысертско-Тюбукской площади на Среднем Урале и ксенотимовых аллювиальных россыпях Туманшет-Тегурской площади в Иркутской области.

Прироста разведанных запасов в 2002 г. не получено. С 1991 г. разведанные запасы РЗМ в России выросли всего на 0.1% за счет постановки на Государственный баланс в 2000 г. Томторского месторождения в Республике Саха (Якутия), предварительно оцененные – на 9.5% в 1995 г. за счет Катугинского иттриевоземельного месторождения в Читинской области. С учетом погашения при добыче запасы сократились за этот период на 3.7%.
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Динамика движения запасов РЗМ в 1991-2002 гг., млн т
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Динамика добычи руд РЗМ и производства лопаритовых концентратов в 1991-2002 гг., тыс.т

Большая часть запасов погашается за счет апатитовых руд, из которых РЗМ не извлекаются. Редкоземельные металлы в составе лопаритовых руд добывает только ЗАО «Ловозерская горно-обогатительная компания». Выпуск лопаритовых концентратов составил всего 7.8 тыс.т, более чем в полтора раза сократившись относительно 2001 г. и в четыре раза – по сравнению с 1991 г.

Переработка лопаритовых руд с получением редкоземельной продукции ведется на Соликамском магниевом заводе.

Минерально-сырьевая база РЗМ России огромна, однако большая часть запасов представлена труднообогатимыми бедными рудами, а уникальное Томторское месторождение находится в слабоосвоенном районе.

В то же время несовершенство технологий обогащения и отсутствие заинтересованности недропользователей в максимально полной переработке добываемых руд не позволяют извлекать РЗМ из апатитовых руд. При огромных объемах их добычи и переработки в отходы ежегодно уходит такое количество РЗМ, которое могло бы удовлетворить не только российский, но и значительную часть мирового спроса на эти металлы.
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