Таблица 5.7

Физико-химические свойства стеклобоя

	Стеклобой
	Масса пробы, кг
	Вид загрязнения
	Температурный коэффициент ли-нейного расши-рения, 0С-1
	Температурный интервал спекания,

ºС
	Плотность, 

•103 кг/м3
	Фракция стеклогра-нулята, мм

	Бутылочный
	80
	Фольга, пробки, этикетки, песок, гравий
	9×10-7
	760-820
	2,5
	0,3-5,0

	Медицинский
	60
	Бумага, песок, гравий
	71-80×10-7
	800-960
	2,45
	0,2-5,0

	Листовой оконный
	80
	Глинистые, песчаные примеси, стружка
	80×10-7
	780-840
	2,56
	0,3-5,0

	Парфюмерный
	80
	Этикетки, полиэтилено-вые пробки, песок
	92×10-7
	750-840
	2,65
	0,3-5,0
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